INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 1]

M\

Warszawa, 16 wrzesnia 2022 r.

tel. sekretariat: 22 390 01 07

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDIM-KOT-2020/0622 wydanie 2

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.

z 2021 r. poz.1213, ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

Selena Industrial Technologies Sp. z o.0.

z siedziba: ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierzoniow

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe,
pod nawierzchnie mostowe oraz roztwory asfaltowe do gruntowania betonu
pod nawierzchnie mostowe

o nazwie handlowe;:

Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST wraz z roztworami
gruntujacymi: TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr i TACK-R PRIMER
F Dr/ ABIZOL F Dr

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYREKTO )
/Zwim /ZM@" 1

dr inz. Mariusz Urbanski
DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drog i Mostoéw

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 29 grudnia 2020 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j: 29 grudnia 2025 r.

Dokument Krajowej Uceny 1'echniczney Nr IBIMM-KU1-2020/0622 wydanie 2 zawiera stron 18/18, w tym zatgcznik.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0622 wydanie 2 zmienia i zastepuje Krajowa Ocene Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2020/0622 wydanie 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej krajowej Oceny Technicznej jest wyrob budowlany o nazwie techniczne;:
Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe,
pod nawierzchnie mostowe oraz roztwory asfaltowe do gruntowania betonu
pod nawierzchnie mostowe

i nazwie handlowej: Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST wraz z roztworami
gruntujgcymi: TACK-R PRIMER R Dr / ABIZOL R Dr i TACK-R PRIMER F Dr /
ABIZOL F Dr

zwany dale;j:

- papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST,

- Srodkiem gruntujacym TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr,

- Srodkiem gruntujacym TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaZnionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest Selena Industrial Technologies Sp. z o.0. z siedzibg ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierzoniéw.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST produkowana jest w:
IZOLACJA MATIZOL Sp. z 0.0., ul. 11 listopada 32, 38-300 Gorlice.

Srodki gruntujace: TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr i TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL

F Dr produkowane sg w:
IZOLACJA MATIZOL Sp. z o0.0., Zaklad Produkcyjny w Chelmzy, ul. Bydgoska 11,

87-140 Chelmza.
1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyt
nastepujace typy wyrobow budowlanych:

1) papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST;

2) asfaltowy Srodek gruntujgcy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr;

3) asfaltowy Srodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych wyrobéw isurowcow.
Identyfikacja wyrobu

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sg nastepujace wyroby budowlane:

— papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST (rys. 1) — wystepujaca pod dwoma
nazwami handlowymi: papa zgrzewalna TACK-R MOST albo papa zgrzewalna SELENA
MOST, jest rolowym materialem izolacyjnym ztozonym zosnowy z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/mz, zaimpregnowane;j asfaltem i powleczonej obustronnie
masg polimeroasfaltows, modyfikowang kauczukiem syntetycznym SBS (styren-butadien-
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styren). Dolna powierzchnia papy jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce cienka,
przezroczysta folia z tworzywa sztucznego, ktoéra ulega stopieniu w wyniku ogrzania
plomieniem palnika gazowego podczas ukladania papy. Gérma powierzchnia papy jest
zabezpieczona przed sklejeniem w rolce posypka mineralng: drobnoziarnistg
lub gruboziarnistg.

Arkusze papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST w rolce maja wymiary:

dhugos¢ - 500 cm, 800 c¢cm lub 1000 cm, w wypadku uktadania maszynowego
dopuszcza si¢ stosowanie rolek o dtugosci do 4500 cm lub 5000 cm;

szerokos¢ - 100 cm;

grubos¢ - > 5 mm.

posypka mineralna: drobnoziamista

lub gruboziarnista
masa polimeroasfaltowa modyfikowana
kauczukiem SBS

widknina poliestrowa impregnowana
T————— masg polimeroasfaltowg modyfikowana
R RBRRRNESESE— kauczukiem SBS

masa polimeroasfaltowa modyfikowana
kauczukiem SBS

folia z tworzywa sztucznego |

Rysunek 1 - Schemat budowy papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST

— asfaltowy $rodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr — wystepujacy pod
dwoma nazwami handlowymi: asfaltowy s$rodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr
albo asfaltowy s$rodek gruntujacy ABIZOL R Dr, jest gotowym do uzycia roztworem
stanowigcym mieszanine asfaltéw, rozpuszczalnikow i dodatkow uszlachetniajgcych;

— asfaltowy srodek gruntujagcy TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr - wystepujacy pod
dwoma nazwami handlowymi: asfaltowy s$rodek gruntujagcy TACK-R PRIMER F Dr
albo asfaltowy s$rodek gruntujacy ABIZOL F Dr, jest gotowym do uzycia,
szybkoschngcym roztworem stanowigcym mieszaning asfaltow, rozpuszczalnikow
i dodatkow uszlachetniajgcych.

Wymagania w stosunku do wlasciwosci identyfikacyjnych papy zgrzewalnej TACK-R MOST /
SELENA MOST, asfaltowego srodka gruntujgcego TACK-R PRIMER R Dr / ABIZOL R Dr
1 asfaltowego s$rodka gruntujagcego TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr zestawiono

w tablicy 1.
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Tablica 1
Lp. Wilasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan
wedlug
1 2 3 4 5
Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST
) 1 PN-B-
1 | Wyglad zewngtrzny bez wad 04615:1990
,, 2) PN-B-
2 | Szerokos¢ arkusza cm 100 £2,0 04615:1990
500 5,0 »
+8,0%
3 [ Dlugos¢ arkusza cm 1388 :_tzlg,()oo 2) PN-B-
& s 04615:1990
4500 £10,0
5000 +10,0 ?
4 Widmo w podczerwieni ) Badanie identyfikacyjne. PN-EN
(analiza FTIR) Rysunek 2 1767:2008
Asfaltowy Srodek gruntujagcy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr
Jednorodna ciecz barwy
ciemnobrunatnej, bez
widocznych
. . . PN-B-
Wyglad zewnetrzny i zanieczyszczen; .
> |konsystencia i w temp. 23 £2°C tatwo ar0etL 08
ystenq Pusuieea & + Az1:2004
rozprowadza si¢ i tworzy
cienka, rowng blonke bez
pecherzy.
6 Widmo w podczerwieni i Badanie identyfikacyjne. PN-EN
(analiza FTIR) Rysunek 3 1767:2008
Asfaltowy $rodek gruntujagcy TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr
Jednorodna ciecz barwy
ciemnobrunatnej, bez
widocznych
. . . PN-B-
Wyglad zewnetrzny i Zanieczyszczen; )
7 konsystenc;j ) t 23 4£2°C latw CHO00: 1598
onsystencja w temp. 2°C fatwo T Az1:2004
rozprowadza sie i tworzy
cienka, rowng btonke bez
pecherzy.
3 Widmo w podczerwieni ) Badanie identyfikacyjne. PN-EN
(analiza FTIR) Rysunek 4 1767:2008

D Arkuez papy powinien byd bea duiury solumai i v réwnyeh leuwydeiooh. Papa powinna mied réwnomiornio rostosong powtoke
i posypkg. Niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

) Wymiar arkusza papy wg producenta.
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Rysunek 4 - Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) asfaltowego $rodka gruntujacego TACK-R
PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST jest przeznaczona do stosowani
w budownictwie komunikacyjnym w zakresie okreslonym w pkt. 2.2, do wykonywania
jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, zelbetowych 1 sprezonych,
drogowych obiektach inzynierskich i kolejowych obiektach inzynieryjnych. Izolacje z papy
zgrzewalnegj TACK-R MOST / SELENA MOST mozna uklada¢ na innych budowlach
komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Asfaltowe srodki gruntujace TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr i TACK-R PRIMER F Dr/
ABIZOL F Dr s3 przeznaczone do gruntowania podtoza z betonu cementowego przed uktadaniem
papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST. Dodatkowo asfaltowe srodki gruntujgce
mozna stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta do:
- gruntowania podtoza z betonu cementowego przed uktadaniem lepikow i mas asfaltowych
na bazie rozpuszczalnikdéw organicznych;
- wykonywania bezspoinowych powlok przeciwwilgociowych na powierzchniach
betonowych elementéw pionowych i poziomych, elementéw ponizej poziomu gruntu;
- wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementéw
wyposazenia obiektow mostowych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Zakres stosowania wyrobu budowlanego obejmuje:
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2.2.1 drogowe obiekty inzynierskie bez ograniczen,

w rozumieniu i1 zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.);

2.2.2 kolejowe obiekty inzynieryjne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.);

2.2.3 obiekty budowlane metra bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Izolacje z papy zgrzewalnej] TACK-R MOST / SELENA MOST nalezy uktada¢ po zagruntowaniu
podloza jednym z naste¢pujacych asfaltowych srodkow gruntujacych: TACK-R PRIMER R Dr /
ABIZOL R Dr lub TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr albo zywicznym srodkiem
gruntujacym posiadajgcym aktualng Krajowg Ocene Techniczng IBDiM.

Podloza zagruntowanego zywicznym srodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie gruntowaé
asfaltowym srodkiem gruntujagcym i na odwrdt, podtoza zagruntowanego asfaltowym srodkiem
gruntujacym nie nalezy gruntowac ponownie srodkiem zywicznym.

Podloze betonowe przeznaczone do gruntowania asfaltowymi $rodkami gruntujacymi powinno
by¢ wykonane, co najmniej 14 dni przed zabiegiem gruntowania.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywacé przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej
+5°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadoéw atmosferycznych.
Izolacje uktada si¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gladkim podtozu.

Kryteria oceny jakosci podloza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza si¢ ukladanie

1zolacji sg nastepujace:

—  podloze wytrzymate; wytrzymato$¢ podtoza badana metodg ,,pull-off” wynosi co najmniej
1,0MPa w wypadku stosowania asfaltowych $rodkéw gruntujagcych TACK-R
PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr lub TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr;

—  podloze suche; beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladéw wilgoci
1 zaciemnien spowodowanych wilgocig; powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie
ciemna i matowa, bez jasnych plam i zastoisk wody;

—  podloze czyste; powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakcji, pytow, plam oleju,
smardw 1 innych zanieczyszczen,

—  podloze gladkie; lokalne nier6wnosci i zaglebienia powierzchni betonu nie przekraczaja
+ 5 mm,

—  podioze réwne; szczeliny migdzy powierzchnig podloza a tata o dlugosci 4 m utozona
na betonie cementowym, nie przekraczajg 10 mm.

Informacje dotyczace wykonania izolacji z papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST,
w tym gruntowania podloza za pomocg asfaltowych s$rodkow gruntujgcych TACK-R
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PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr i TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr podano w Zatgczniku.

Wyréb budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

- w przepisach techniczno-budowlanych wtasciwych dla poszczegblnych rodzajow budowli
w budownictwie komunikacyjnym;

- w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311,
Ze zm.).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyskaé¢ zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art.
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

3  WELEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wlasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych zestawiono w Tablicy 2.

Tablica 2
Wlasciwosci
Oznaczenie Zasadnicze charakterystyki uz;;‘taki(:)wn:
L wyrobu budowlanego dla Wy . Metody badan
P-| typu wyrobu zamierzonego zastosowania | poziomach, | Jedn. i obliczen
budowlanego g i klasach lub
lub zastosowan .
w sposéb
opisowy
1 2 3 4 5 6
Procedura Badawcza
IBDiM
1 Grubos¢ arkusza >5,0 mm Nr PB-TM-1/1:2005
lub PN-EN
Papa 1849-1:2002
zgrzewalna o . . Procedura Badawcza
b Grubosé warstwy izolacyjnej ~3.0 mm IBDIM
TACK-R | pod osnows - Nr PB/TM-1/2:2
MOST / ' 1/2:2005
Gigtko$¢, badana na watku
3 SlslI;)ESltIrA & 30 mm (goérna i dolna <-20 °C 1 01;1_\;0]311;1_07
powierzchnia arkusza papy) '
Procedura Badawcza
4 Przesigkliwo$¢ >0,8 MPa IBDiM
Nr PB/TM-1/3:2005




Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0622 wydanie 2

Strona 9/18

Wiasciwosci
o N Zasadnicze charakterystyki uzytk.owe
znaczenie wyrazone ,
wyrobu budowlanego dla . Metody badan
Lp.| typuwyrobu 5 . w poziomach, | Jedn. e
zamierzonego zastosowania i obliczen
budowlanego , klasach lub
lub zastosowan g
w spos6b
opisowy
I 2 3 4 5 6
5 Nasigkliwo$¢ <0,5 % PN-B-04615:1990
Sita zrywajaca przy
rozcigganiu
6 ZC13 g, 'nlu PN-EN
- wzdluz arkusza > 1000 N 12311-1:2001
- w poprzek arkusza > 800 N
Wydtuzenie przy zerwaniu "
. PN-EN
7 - Brluzars > 45 % 12311-1:2001
- w poprzek arkusza > 50 %
Sita zrywajaca przy
g rozdzieraniu Procedura Badawcza
- wzdhuz arkusza =200 . IBDIM
> 200 N Nr PB/TM-1/4:2013
- w poprzek arkusza
Sita zrvwaiaca w stvkach Procedura Badawcza
9 i e o > 500 N IBDIM
Y papy Nr PB/TM-1/9:2013
Fapa Przyczepnos¢ do podioza SHoSedureBadawcz
10| zgrzewalna |/ dy p — p i t?f,z) >0,5 MPa IBDiM
TACK-R | *2Canameioca ,puio Nr PB/TM-1/5:2016
MOST /
11 SELENA Wytrzymato$é na $cinanie ¥ >0,2 MPa PN-EN 13653:2017
MOST
Odporno$¢ na dzialanie
12 podwyzszonej temperatury, >100 °C PN-B-04615:1990
100°C,2h
13 Masa polimeroasfaltowa wytopiona z papy zgrzewalnej
TACK-R MOST / SELENA MOST
Temperatura mieknienia wg
14 metody PIK, elastomeroasfalt >90 °C PN-EN 1427:2015
(SBS)
15 e Amliwasci <20 °C | PN-EN 12593:2015

wg Fraassa
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Wiasciwosci
. Zasadnicze charakterystyki uzytk.owe
Oznaczenie wyrazone .
L wyrobu budowlanego dla . Metody badan
p.| typu wyrobu . . w poziomach, | Jedn. e, ==
budowl Zamierzonego zastosowania Kl h Iub i obliczen
udowianego lub zastosowan asach u
w spos6b
opisowy
1 2 3 4 5 6
Asfaltowy Procedura Badawcza
16 srodek Czas wysychania <6 h IBDiM Nr
o PB/TM-1/10:2016
gruntujacy
PN-EN ISO
- £A 1]
17 TACK-R Zawartos¢ wody < 0,5 Z 9029:2005
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Asfaltowy Procedura Badawcza
19 srodek Czas wysychania <6 h IBDiM Nr
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gruntujacy
PN-EN ISO
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20 TACK-R Zawartos¢ wody < 0,5 Yo 9029:2005
PRIMER F —
Dr / ABIZOL | [epkos¢ (czas wyplyw, PN-EN ISO
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Y Oznaczenie nalezy wykonaé¢ w temperaturze 23+2°C.
? Oznaczenie nalezy wykona¢ w temperaturze 20+2°C. Papa zgrzewalna ulozona na zagruntowanym (asfaltowym

lub zywicznym srodkiem gruntujacym) podiozu betonowym.

) Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST ulozona na zagruntowanym podtozu betonowym ($rodkiem
asfaltowym lub zywicznym z ulozona warstwg z asfaltu lanego; $cinanie pod kgtem 15°.

4

4.1 Wytyczne dotyczgce pakowania
4.1.1 Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST

Arkusze papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST powinny by¢ zwiniete w rolki
1 owinigte wstgga papieru lub tasmami pakowymi. Rolki papy zgrzewalnej TACK-R MOST /
SELENA MOST powinny by¢ ustawione pionowo napaletach i zapakowane w foli¢
termokurczliwag,

4.1.2. Asfaltowy Srodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr

Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr / ABIZOL R Dr jest pakowany
w szczelnie zamykane pojemniki metalowe o pojemnosci 5 litréw i 20 litréw lub inne na

zamoOwienie odbiorcy.

PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU
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4.1.3 Asfaltowy $rodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr

Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr jest pakowany w szczelnie
zamykane pojemniki metalowe o pojemnosci 5 litréw i 20 litrbw lub inne na zamodwienie
odbiorcy.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania
4.2.1 Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST

Rolki papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST nalezy przechowywac-zabezpieczone
przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrdédel ciepla. Rolki papy
nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek
papy pakowanych na jednej palecie jest okreslana przez producenta. Rolki papy zgrzewalnej
TACK-R MOST / SELENA MOST =zapakowane na oryginalnych paletach
i zabezpieczone przed przesunigciem folig termokurczliwg mozna sktadowa¢ w dwoch warstwach.
Rolki papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, ustawione w jednej warstwie 1 zabezpieczone dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.2.2 Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr

Pojemniki z asfaltowym $rodkiem gruntujgcym TACK-R PRIMER R Dr / ABIZOL R Dr nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej, w ilosci warstw okreslonej przez producenta tak, aby tworzyly
zwartg calo$¢ zabezpieczong przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Termin
przechowywania wyrobu w oryginalnych, zamkni¢tych opakowaniach wynosi 24 miesigce
od daty produkcji. Wyrob nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach, z dala od zrédet
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych go przed nastonecznieniem
i wplywami atmosferycznymi.

Asfaltowy $rodek gruntujgcy TACK-R PRIMER R Dr / ABIZOL R Dr sklasyfikowano
jako materiat niebezpieczny klasy 3 (ciekly zapalny) i powinien by¢ przewozony w warunkach
okreslonych przepisami o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych ADR. Asfaltowy
$rodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr w opakowaniach o masie mniejsze)
niz 450 kg nie podlega przepisom ADR.

4.2.3 Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr

Pojemniki z asfaltowym $rodkiem gruntujgcym TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej, w ilosci warstw okreslonej przez producenta tak, aby tworzyly
zwartg calo$¢ zabezpieczong przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Termin
przechowywania wyrobu w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach wynosi 24 miesiagce dni
od daty produkcji. Wyrdb nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach, z dala od Zrodet
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych go przed nastonecznieniem
1 wplywami atmosferycznymi.

Asfaltowy $rodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr sklasyfikowano
jako material niebezpieczny klasy 3 (ciekly zapalny) i powinien by¢ przewozony w warunkach
okreslonych przepisami o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych ADR. Asfaltowy
$rodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr w opakowaniach o masie mniejszej
niz 450 kg nie podlega przepisom ADR.
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4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zatgczniku nr 2
do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnic jg w sposob opisany w rozporzgdzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
jest na niej udostgpniona.

Wraz z krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktéorych mowa w art. 31 lub 33
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
1 utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006).

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedlug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami i rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji 1 mieszanin (CLP), zmieniajacego 1 uchylajgcego dyrektywe 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006(Dz. Urz. UE L 353/1
z 31.12.2008).

s OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1966, ze zm.) dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Izolacje wodochronne
w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe oraz
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roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe 1 nazwach
handlowych: Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST wraz z roztworami
gruntujacymi: TACK-R PRIMER R Dr / ABIZOL R Dr i TACK-R PRIMER F Dr /
ABIZOL F Dr ma zastosowanie krajowy system 2+ oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z ocena i weryfikacja statosci witasciwos$ci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie producenta
przez jednostke certyfikujaca, sa okreslone w §4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wilasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu, okreslonych
w rozdziale 3 oraz wilasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdoki nie nastgpia zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) struktur¢ organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zakladowe;j kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

€) plany kontroli 1 badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem sp6jno$ci pomiarowej,

1) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole 1 badania
mig¢dzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna byé uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.
System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze byé
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.
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5.4 Badania surowcow i gotowych wyrobow
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badan.

5.4.2 Badania biezgce
Badania biezace gotowych wyroboéw obejmujg sprawdzenie:

Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MOST:

a) wygladu zewnetrznego wg tablicy 1, Ip. 1;

b) szerokosci arkusza wg tablicy 1, Ip. 2;

¢) dlugosci arkusza wg tablicy 1, Ip. 3;

d) grubosci arkusza wg tablicy 2, Ip.1;

€) grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowa wg tablicy 2, Ip. 2;

f) gietkosci wg tablicy 2, Ip. 3;

g) sity zrywajacej przy rozcigganiu wg tablicy 2, Ip. 6;

h) wydtuZzenia przy zerwaniu wg tablicy 2, lp. 7;

1) odpornosci na dzialanie podwyzszonej temperatury wg tablicy 2, Ip. 12.

Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr:

a) wygladu zewnetrznego i konsystencji wg tablicy 1, Ip. 5;
b) lepkosci wg tablicy 2, Ip. 18.

Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr:

a) wygladu zewngtrznego i konsystencji wg tablicy 1, Ip. 7,
b) lepkosci wg tablicy 2, Ip. 21.

5.4.3 Badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan

Badania probek obejmujg sprawdzenie:

Papa zgrzewalna TACK-R MOST / SELENA MQST:

a) analizy w podczerwieni wg tablica 1 ,lp. 4.

b) przesigkliwosci wg tablicy 2, Ip. 4;

¢) nasigkliwosci wg tablicy 2, Ip. 5;

d) sily z1ywdjauej przy 1ozdzietaniu wy tablicy 2, Ip. 8;
e) sity zrywajacej styki arkuszy papy wg tablicy 2, Ip. 9;
f) przyczepnosci do podioza wg tablicy 2, Ip. 10;

g) wytrzymalosci na $cinanie wg tablicy 2, Ip. 11;

h) temperatury migknienia PiK wg tablicy 2, Ip. 14;

1) temperatury tamliwosci wg tablicy 2, Ip. 15;
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Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER R Dr/ ABIZOL R Dr:

a) analizy w podczerwieni wg tablicy 1, Ip. 6;
b) czasu wysychania wg tablicy 2, Ip. 16;
c) zawartosci wody wg tablicy 2, Ip. 17.

Asfaltowy srodek gruntujacy TACK-R PRIMER F Dr/ ABIZOL F Dr ;

a) analizy w podczerwieni wg tablicy 1, Ip. 8.
b) czasu wysychania wg tablicy 2, 1p. 19;
c) zawartosci wody wg tablicy 2, Ip. 20;

5.5 Pobieranie probek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji.

b) Probki do badan probek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielkos¢ partii powinna zostaé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgcji.

Badania prébek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacii
zakladowej kontroli produkciji, lecz nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wiasciwosciami
uzytkowymi okre§lonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktéra jg wydata, z wiasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajgcego z udzialem wnioskodawcy.

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r. poz.324 ,ze zm.).
7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

ze zm.);
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.);
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d)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) zmienione
rozporzgdzeniami:

— Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1233);

— Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1176);

— Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2164);

— Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
2297; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2264),

— Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2260)

7.2 Polskie Normy i inne normy

a)
b)
c)

d)

g)

h)

1)
k)
D

PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dach6w - Okreslanie gigtkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1427:2015 -08 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia
- Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury -
Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachow - Okre$lanie wlasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu
PN-EN 12593:2015-08 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci
metoda Fraassa

PN-EN 13653:2017 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacja wodochronna betonowych
plyt pomostéw obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych
do ruchu pojazdéw - Okreslanie wytrzymatosci na Scinanie

PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkow
wyptywowych

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan

PN-B-24620:1998+Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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7.3 Procedury badawcze

€) Procedura Badawcza IBDIM Nr PB-TM-1/1:2005 Badanie grubosci arkusza

f) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/2:2005 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod
0SnoOwa papy

g) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/3:2005 Badanie przesigkliwosci

h) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/4:2013 Badanie sily zrywajacej przy rozdzieraniu

1) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/5:2016 Pomiar przyczepnosci izolacji do podioza
przez odrywanie (metoda ,,pull-off™)

j)  Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/9:2013 Badanie wytrzymatos$ci na $cinanie stykéw

arkuszy papy
k) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/10:2016 Badanie czasu wysychania

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Badania papy zgrzewalnej PAPA MOSTOWA (TACK-R MOST / SELENA MOST)
wraz z asfaltowymi $rodkami gruntujgcymi o kodach: FGR020 (TACK-R PRIMER R Dr /
ABIZOL R Dr) 1 FGR301 (TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr), Instytut Badawczy
Dro6g i Mostow, Zaktad Mostow, grudzief 2020 r.

Zalacznik: 1

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: Selena Industrial Technologies Sp. z o.0. z siedziba ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierzoniéw - 1 egzemplarz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227, e-mail: jot@ibdim.edu.pl - 1 egzemplarz.
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ZALACZNIK
1 INFORMACJE DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI Z PAPY ZGRZEWALNEJ

Gruntowanie podioza za pomoca asfaltowego srodka gruntujacego TACK-R PRIMER R Dr /
ABIZOL R Dr lub TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr nalezy wykonywa¢ w nastepujacy
sposéb: podloze betonowe nalezy pomalowaé jednokrotnie $rodkiem gruntujgcym TACK-R
PRIMER R Dr / ABIZOL R Dr lub TACK-R PRIMER F Dr / ABIZOL F Dr, w ilosci podanej
w instrukcji technicznej producenta. Gruntowanie nalezy wykonaé za pomocag watkdéw malarskich
lub szczotek dekarskich.

Izolacje z papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST nalezy wykonal zgrzewajac
jedng warstwe papy na podtozu z betonu cementowego, zagruntowanym $rodkiem gruntujgcym.
Klejenie arkuszy papy nalezy wykonaé¢ po catkowitym wyschnieciu (lub utwardzeniu) $rodka
gruntujgcego. Podczas zgrzewania, powierzchni¢ arkusza papy nalezy podgrzewal recznie
palnikiem gazowym lub zespoltem palnikéw gazowych maszyny do automatycznego uktadania
papy za pomoca maszyny do automatycznego ukladania papy, azdo roztopienia masy
polimeroasfaltowej na spodniej stronie arkusza i docisnaé do podtoza. Poszczegdlne arkusze papy
nalezy taczyc ze sobg na zaktad:

— poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci: 8 cm;
— podtuzny (réwnolegle do szerokosci arkusza papy) o szerokosci: 15 cm.

Styki podluzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesunaé¢ wzgledem siebie, o co najmniej 50 cm.
Nawierzchni¢ na jezdniach drogowych obiektow mostowych mozna uktadaé i1 zaggszczaé
mechanicznie bezposrednio na izolacji wykonanej z papy zgrzewalnej TACK-R MOST /
SELENA MOST. Stosowanie jakichkolwiek dodatkowych warstw ochronnych izolacji
pod nawierzchnig mostowg przeznaczong do ruchu pojazdow samochodowych jest zbedne.

Bezposrednio na izolacji z papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST mozna uktadaé
nawierzchni¢ z betonu cementowego oraz nastepujace rodzaje nawierzchni asfaltowych:

- nawierzchni¢ z asfaltu mastyksowo-grysowego (SMA);

- nawierzchni¢ z asfaltu lanego rozktadanego mechanicznie (MA);

- nawierzchni¢ z betonu asfaltowego (AC) o uziarnieniu cigglym od 0 mm do 20 mm, w tym
z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci (AC WMS).

Na kolejowych obiektach mostowych, na chodnikach drogowych obiektow mostowych oraz
na obiektach zasypanych gruntem, np.: na przepustach, murach oporowych, tylnych s$cianach
przyczotkow mostowych itp., na izolacji nalezy wykonywaé warstwy ochronne. Sposob
wykonania warstwy ochronne;j izolacji okresla dokumentacja wykonawcza.

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST
w dwoch warstwach, w strefach: kraweznikéw lub kap chodnikowych oraz w miejscach
wzmocnien izolacji, za wyjatkiem strefy pod nawierzchni¢ mostowa przeznaczong do ruchu
pojazdow samochodowych, gdzie nalezy wykona¢ izolacje z papy zgrzewalnej TACK-R MOST /
SET.ENA MOST w jednej warstwie

Szczegdlowy sposob wykonania izolacji z papy zgrzewalnej TACK-R MOST / SELENA MOST
okresla dokumentacja wykonawcza.

Do wykonania nawierzchni mostowej lub warstwy ochronnej izolacji nalezy przystgpic¢
najszybciej, jak to bedzie mozliwe ze wzgledéw organizacyjnych. Wszelki ruch technologiczny
ludzi 1 pojazdéw po izolacji, niezwigzany bezposrednio z ukladaniem warstwy ochronnej
lub nawierzchni, jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Sktadowanie na wykonanej
izolacji materialow 1 narzedzi oraz parkowanie pojazdow maszyn budowlanych
jest niedopuszczalne.



